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ПРИЛОЖЕНИЕ 1


КЛЕИ,


применяемые при выполнении соединений


склеиванием (примеры)


		Условное обозначение




		Наименование,


область использования






		Дихлорэтан ГОСТ 1942-86




		Дихлорэтан технический, для большинства полимеров



		БФ-2 ГОСТ 12172-74




		Клеи фенолополивинилацетатные,


сталь – сталь, алюминий,фенопласт,


резина – керамика 



		БФ-4 ГОСТ 12172-74




		



		ВС-10 Т ГОСТ 22345-77 Е




		Т-теплостойкий,


сталь – сталь, керамика – фенопласт 








ПРИЛОЖЕНИЕ 2


ПРИПОИ,


применяемые при выполнении соединений


пайкой (примеры)


		Условное обозначение




		Примечание



		ПСр22,5 ГОСТ 19739-74




		Взамен ПССр 5



		ПСр45 ГОСТ 19735-74




		Взамен ГОСТ 8190-56



		ПСр70 ГОСТ 19746-74




		Взамен ГОСТ 8190-56



		ПОС 40 ГОСТ 21930-76




		ГОСТ 21930-76


взамен


ГОСТ 1499-70






		ПОС 61 ГОСТ 21930-76




		



		ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76




		





Подробнее о припоях и области их применения смотрите


в специальной справочной литературе














42


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ПЛАСТМАССЫ,

применяемые в качестве материалов при выполнении


соединений опрессовкой (примеры)


		Условное обозначение




		Наименование



		Аминопласт ГОСТ 9359-80



		Аминопласт


(массы прессовочные карбамидоформальдегидные)





		Ф-4 ГОСТ 10007-80Е



		Фторопласт Ф-4





		Полиэтилен 21006-75


ГОСТ 16338-85Е



		Полиэтилен низкого давления






		ПСМД-2-4 ГОСТ 20282-86Е



		Полистирол общего назначения





		Пресс-материал АГ-4


ГОСТ 20437-89Е



		Материал прессовочный АГ-4






		Капролон ТУ6-05-988-78

		Капролон
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  
1. Все размеры, приведенные в таблицах, даны в миллиметрах. 
2. Условные обозначения даны упрощенно и предназначены только для 
учебных чертежей. 
3. Исходя из специфики отрасли, во все приведенные стандарты на крепежные 
изделия введены ограничения по отдельным параметрам. Например, ГОСТ 
12638-80 устанавливает максимальный диаметр заклепок пустотелых d = 20 
мм. В «Справочных материалах» максимальный диаметр d = 5 мм. 
4. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять. 
5. В винтах ГОСТ 1491-80, ГОСТ 11738-84, ГОСТ 17473-80, 
ГОСТ 17474-80, ГОСТ 17475-80 в случае, если по таблицам длина резьбы 
больше или равна длине винта, резьба нарезана на всей длине винта. 
6. При изображении винтов следует учитывать, что в большинстве случаев 
диаметр гладкой части стержня винтов равен наружному диаметру резьбы. 
7. В винтах самонарезающих ГОСТ 10619-80, ГОСТ 10621-80, 
ГОСТ 11650-80, ГОСТ 11652-80 крестообразный шлиц выполнен по ГОСТ 
10753-80. 
8. Таблицы применяемости крепежных изделий построены согласно 
соответствующим стандартам. 
9. Сведения из ГОСТ даны по состоянию на 01.11.2005 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

КЛЕИ, 
применяемые при выполнении соединений 

склеиванием (примеры) 
 
 

 
Условное обозначение 

 

 
Наименование, 

область использования 
 

 
Дихлорэтан ГОСТ 1942-86 
 

 
Дихлорэтан технический, для 
большинства полимеров 

 
БФ-2 ГОСТ 12172-74 
 

 
Клеи фенолополивинилацетатные, 
сталь – сталь, алюминий,фенопласт, 
резина – керамика  

 
БФ-4 ГОСТ 12172-74 
 

 
 

 
ВС-10 Т ГОСТ 22345-77 Е 
 

 
Т-теплостойкий, 
сталь – сталь, керамика – фенопласт  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

ПРИПОИ, 
применяемые при выполнении соединений 

пайкой (примеры) 
 
 

 
Условное обозначение 

 

 
Примечание 

 
ПСр22,5 ГОСТ 19739-74 
 

 
Взамен ПССр 5 

 
ПСр45 ГОСТ 19735-74 
 

 
Взамен ГОСТ 8190-56 

 
ПСр70 ГОСТ 19746-74 
 

 
Взамен ГОСТ 8190-56 

 
ПОС 40 ГОСТ 21930-76 
 
 
ПОС 61 ГОСТ 21930-76 
 
 
ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76 
 

 
 
ГОСТ 21930-76 
взамен 
ГОСТ 1499-70 
 

Подробнее о припоях и области их применения смотрите 
в специальной справочной литературе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ПЛАСТМАССЫ, 

применяемые в качестве материалов при выполнении 
соединений опрессовкой (примеры) 

 
 

 
Условное обозначение 

 

 
Наименование 

 
 
Аминопласт ГОСТ 9359-80 
 

 
Аминопласт 
(массы прессовочные 
карбамидоформальдегидные) 
 

 
Ф-4 ГОСТ 10007-80Е 
 

 
Фторопласт Ф-4 
 

 
Полиэтилен 21006-75 
ГОСТ 16338-85Е 
 

 
Полиэтилен низкого давления 
 

 
ПСМД-2-4 ГОСТ 20282-86Е 
 

 
Полистирол общего назначения 
 

 
Пресс-материал АГ-4 
ГОСТ 20437-89Е 
 

 
Материал прессовочный АГ-4 
 

 
Капролон ТУ6-05-988-78 

 
Капролон 
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